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BUHARLA BETON KÜRLEMEDE SICAKLIK VE NEM DEĞERİ
TEMPERATURE AND HUMIDITY AT CONCRETE CURING WITH STEAM
Температура и влажность в конкретных отверждения с паром
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Priz alma 

başlama süresi

Initiation time of 

hydration

Начало времени 

гидратации

Kontrollü soğutma periyodu

Controlled cooling period

Контролируемое охлаждение период

Sabit sıcaklıkta kürleme periyodu

Curing period under constant temperature

Отверждения период под постоянной температуре

Kontrollü ısıtma periyodu

Controlled heating period

Контролируемые отопительный период
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Tüm işlem süresince bağıl nem oranı %70 ile % 80 aralığında sabit tutulmalıdır
Relative humidity should be constant between 70%-80% during whole process

Относительная влажность воздуха должна быть постоянной в пределах 70% -80% в течение всего процесса


